PRZYGOTOWANIE PODLOZA

- usuwamy pozostatosci starych farb i gruntow.
- w razie potrzeby gtadkg powierzchnie $ciany mozemy
zarysowac nozykiem, aby klej miat lepszg przyczepnosé

- zapylong powierzchni¢ oczyszczamy pedzlem z wodg
- oczyszczong $ciang gruntujemy

- jezeli panele nie bedg montowane bezposrednio przy

podtodze lub podtoga nie trzyma poziomu, przed klejeniem

paneli montujemy listwe startowg/poziomujgca

MONTAZ PANELI

- rozmierzamy scian¢ i planujemy uktad paneli
- tylng cze$¢ paneli oczyszczamy z zanieczyszczen, kurzu

- zwilzamy tylng cze$¢ lekko woda
- naktadamy klej gipsowy metodg ,,na grzebien”

- przyklejanie paneli zaczynamy od dotu $ciany
- przyktadamy panele do Sciany mocno dociskamy

- poziomnicg sprawdzamy poziom

- na krawedz w miejscu taczenia paneli nalezy natozy¢
odrobing kleju lub gipsu szpachlowego i docisngé¢ mocno
do wczesniej juz zamontowanego panela na $cianie

- klej ktéry wydostat si¢ na tgczeniu ptytek nalezy od razu
przemy¢ zwilzonym pedzlem.

- w razie potrzeby dopasowujemy wymiar paneli poprzez
przycigcie ich pita reczng do drewna lub pilarkg

- po catkowitym wyschnieciu kleju, przystepujemy do
wygladzenia tgczen za pomgcg masy szpachlowej

INSTRUKCJA MONTAZU

MALOWANIE

- po wyschnieciu i dopracowaniu taczen panele pokrywamy
gruntem

- zagruntowane panele malujemy na dowolny kolor, dostgpnymi
na rynku farbami przeznaczonymi do wn¢trz

UWAGI

- Zamontowane panele traktujemy jak zwyktg $ciane, ktorg
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢/zagruntowaé i pomalowac
farbg przeznaczong do wnetrz.

- Nalezy pamigta¢ aby montowac panele na powierzchniach
oczyszczonych, suchych i rownych.

-Zalecamy montaz paneli za pomocg klei gipsowych, klei
dyspersyjnych lub innych klei montazowych,
wedhug specyfikacji producenta.

-W razie koniecznosci zalecamy docigcie paneli, ktore bedg
montowane przy podlodze, w celu unikniecia docinania wzoru
przy suficie, lub uzycia listwy startowej/poziomujgcej i klejenia
plytek z odpowiednim odstepem od podtogi i sufitu.

- Temperatura otoczenia podczas klejenia oraz do 2 dni w trakcie
schniecia powinna wynosi¢ od +6°C do +25°C

- Podloze musi by¢ stabilne jak np. beton, plyty kartonowo-gipsowe,
cegla, ptyty widrowe, gazobeton itp.

- Jezeli montujemy panele na podtozu mato stabilnym, dla
wzmocnienia zalecamy uzycie kotkdéw montazowych lub
wkretow ocynkowanych.
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